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1. }1нформацня о Ёродуlстё

1.1 Продукция Изdелuя mеплоuзаляцuонные uз каменной Bambt

l-]илиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф

1.2 Нормативный документ ту 5762_050 -457 57 203-1 5

1.3 Размеры, мм ,1000

flлина

х 25х40
Вн,диаметр Толщина стенки

1.4 Номер партии 24725216

1.5 Дата изrотовления 2016.12.06

1.6 Номер смены 2

2. Физико_механические характеристики материала

Параметр Ед. изм. Метод испытания 3начение

2.1 Плотность кг/м3 гост EN 1602 114,0х12,0о/о

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

3начен ие удел ьной эффекги вной акги вности соответствует первому K;,laccy

строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

tt6л., ул, двйiвйii" +в,

Контролер СИиМ .,--F\\*{_/_l, }
r;,*-,..,,-

Филиппова С.


