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Продукция
Количество грузовых мест

наименование нд
Трубы стальные водогазопроводные гост з262-75 t4

N9

пп

Номер
партии трубы

Номер
плавки

Марка
стали

.Д,иаметр,
мм

Толtцина,
мм

Номер пакета
Кол-во,

шт
Метраж,

м

Teopel
ческа]

масса,

1 19200з868 1911648 Ст2пс 32 з.2 1922015984 t27 t524 4709

2 19200з868 1911991 Ст2пс з2 з.2 1922015980 !27 L524 4709

3 19200з868 1911991 Ст2пс з2 з.2 1922015982 t27 t524 4709

4 19200з868 1911566 Ст2пс з2 з.2 1922015983 127 !524 4709

5 19200з868 1911992 Ст2пс з2 з.2 1922015986, \27 1524 4709

6 19200з868 1911648 Ст2пс з2 з.2 1922015989 t27 1524 4709

7 19200з868 !9LL7з7 Ст2пс з2 з.2 1922015979 , !27 t524 4709

8 19200з868 1911991 Ст2пс з2 з.2 1922015981 t27 7524 4709

9 19200з868 1911991 Ст2пс з2 з.2 1922015988 t27 t524 4709

10 192003868 1911991 Ст2пс з2 з.2 1922015978 t27 1524 4709

11 192003868 1911992 Ст2пс з2 з.z 1922015985 t27 7524 4709

t2 192003868 1911991 Ст2пс з2 з.2 1922015987 t27 t524 4709

1з 19200з871 19117зб Ст2пс з2 з.2 1922016017 ., \27 t524 4709

L4 19200з871 19117зб Ст2пс з2 з.2 1922016018 t27 7524 4709

ИТоГо: t778 21ззб 6592(

Химический состав основного металла тру6,%

N9 пп Номер плавки с Mn Si S р Сr Ni Cu N AS

1 1911566 0.06 0.12 0.07 0.00з 0.004 0.09 0.09 0.16 0.01 0.004

2 1911648 0.06 0.09 0.07 0.003 0.004 0.1 0.09 0.2 0.01 0.00:
3 19117зб 0.06 0.07 0.07 0.004 0.00з 0.07 0.09 0.19 0.01 0.004

4 19!L7з7 0.06 0.07 0.05 0.004 0.00з 0.06 0.08 0.18 . 0.01 0.004

5 1911991 0.06 0.07 0.07 0.004 0.004 0.07 0.09 0.19 0.009 0.00l
6 1911992 0.06 0.07 0.07 0.002 0.004 0.08 0.09 0.2 0.009 0.004
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Механические свойства сварного соединения

Ng пп Номер партии 3агиб в холодном состоянии
1 19200з868 уд, уд(2,5дн)
2 192003871 ул уд(2,5дн)

Гидравлические испыта ния

N9

п/п
Номер партии Величина давления, Кгс/см^2 Время выдержи, с

1 19200з871

2 19200з868 25 5

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Трубы поставляются по теоретической массе.
2. t00% нера3рушающий контроль сварного соединения вихретоковым методом контроля.
з. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и
техническим условиям.
4. Транспортные хомугы, по мере посryпления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
5. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
6. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
7. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление.
8. При 100%-ном контроле качества сварного шва неразрушающими методами, испытание гидравлическим давлением
допускается не проводить.
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